
VPS 에서 진행된 RSOFC 선행 연구
RSOFC 단전지의 수전해/연료전지 사이클 운전 시도(총 100회)



VPS 에서 진행된 RSOFC 선행 연구
정상 상태 RSOFC의 수전해 시험 (총 8,000 시간 운전했으며, 
1,000 시간 당 3% 성능 저감: 수전해 운전 모드)



VPS 에서 진행된 RSOFC 선행 연구
RSOFC 4셀 : SOEC 운전 모드시 수소 생산 비용 저감 및 SOFC 운전 모드시 효율 향상



VPS 에서 진행된 RSOFC 선행 연구
장기간 정상 상태 SOEC 성능 실험: RSOFC 내구성 확인 실험 진행


