
화학 혼화제 종류 분산 원리
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 C3A의 급격한 수화 진행 단계 (화학 혼화제 작용 단계)

 이수석고에 의해 Ettringite 생성으로 C3A 초기 수화 억제

 Ettringite : 3C3A·3CaSO4·32H2O



입자분산에 의한 유동성 발현

유동성 발현 구간 유동성 손실 구간
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“Concrete의 유동성은 Cement 입자분산과

Cement 수화의 Trade-off 현상!”
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“Better dispersion”

“Better slump retention”


